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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa kompleksu boisk w miejscowosci

Zabrodzie

W zwigzku z zapytaniami dotyczgcym przedmiotu powyzszego zamodwienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych — w imieniu

Zamawiajgcego przesytam odpowiedz na ztozone pytanie.

Pytanie

Zamawiajagcy w odpowiedzi nr 1 podaje, ze zamiast nawierzchni 4 cm powinno by¢ 4 mm.

Nie ma takiej technologii. Powinien pojawic sie zapis 14 mm.

Prosze o potwierdzenie, ze nalezy wykonac nawierzchnig typu natrysk: warstwa SBR ok. 10-11 mm +
warstwa EPDM ok. 2-3 mm.

Odpowiedz

Zamawiajgcy w prawidtowy sposob odpowiedziat na pytanie zadane przez
wykonawce:

Nalezy wykonac¢:

- 4mm warstwe nawierzchni Poliuretanowej typu natrysk z materialtu EPDM
- 10mm warstwe podktadowg SBR

Obie warstwy dajg wartos¢ 14mm



